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Предложен эффективный метод выращивания больших массивов (до 15 кв.см) плотно 
упакованных вертикально ориентированных многослойных углеродных нанотрубок (УНТ) с 
высокой однородностью по высоте (до 1мм). Метод основан на непрерывной инжекции 
активного раствора ферроцена в циклогексане в высокотемпературный ректор. Разработаны  
методы синтеза нанокомпозитов на основе полимеров, армированных вертикально и 
горизонтально ориентированными УНТ. Установлено, что электропроводимость таких 
композитов за счет УНТ возрастает 11-13 порядков и достигает величины 0.85 1/(Ом-см). 
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Рис. 1. Изображение в поперечном 
сечении массива ориентированных 
углеродных нанотрубок. 

 
Рис. 2. Электропроводность чистой эпоксидной 
смолы (ER) и эпоксидной смолы, армированной 
вертикальными УНТ (ER/VANTs) и 
горизонтальными УНТ (ER/HANTs) 

 

mailto:chechenin@sinp.msu.ru
http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2012.12.162

